UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA

COMPARACION IN VITRO DE RESISTENCIA AL
CIZALLAMIENTO EN ESMALTE DE ADHESIVO CON
INTERFASE DE DESPROTEINIZACION PREVIO AL
GRABADO ACIDO, 2020

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER
RODRIGUEZ DIAZ YESSENIA LIZBETH

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA

ICA — PERU

2021



RESUMEN
Objetivo: Determinar las diferencias in vitro en la resistencia al cizallamiento
de un adhesivo con interfase de desproteinizacion entre el hipoclorito de sodio
al 5,25% y la bromelina mas la solucién salina previo al grabado &cido fosférico
en el esmalte de dientes deciduos. Materiales y método: Estudio de tipo
experimental, prospectivo, transversal, analitico; se seleccion6 20 6rganos
dentarios temporales, divididos en 2 grupos. Grupo 1: se realiz6 la
desproteinizacién con NaClO al 5,25% antes del grabado con &cido fosférico de
37%. Grupo 2: se realiz6 la desproteinizacion con la bromelina antes del
grabado con &cido fosférico al 37%. El instrumento utilizado fue el cizallador
Liangong CMT-5L. Los datos se compararon con la prueba T de student con un
nivel de significancia de 0,01% Resultado: Grupo 1 presento una resistencia al
cizallamiento 7,66 MPa con un promedio 7,66 + 4,07 MPa ICgs50%= [5,133 a
10,188]; con un coeficiente de variacion=0,531 que sefala que los datos fueron
heterogéneos; Grupo 2 presento resistencia al cizallamiento 6,39 MPa, con un
promedio 6,39 = 2,92 ICge0%= [4,585 a 8,206] con un coeficiente de
variacion=0,456 que sefiala que los datos presentaron una menor variabilidad.
Conclusion: Con un error de 0,436 podemos concluir que la resistencia al
cizallamiento entre el hipoclorito de sodio al 5,25% y la bromelina mas la

solucion salina previo al grabado acido fosférico al 37% fueron similares.
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