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RESUMEN 

Las siliconas por adición, son materiales de impresión (MI) de alto nivel por su 

destacada precisión (1) Objetivos: Comparar la estabilidad dimensional (ED) de dos 

siliconas por adición (SA): Elite® HD+ y Bonasil A+ Regular, evaluadas en diferentes 

tiempos desde la toma de impresión. Materiales y métodos: Se utilizó un modelo 

maestro de acero inoxidable, se tomó impresión a 60 modelos con SA, (30 modelos 

de SA Elite® HD+ y 30 modelos Bonasil A+ Regular), luego de la toma de impresión 

se realiza un registro a las 0 horas, 1 hora, 24 horas y 7 días. Resultados: El 

Bonasil A+ regular mostró valores centrales entre el rango de 24 a 25 micrones, 

siendo para la primera medición a las 0 horas valores promedios de 24.65±0.13, a 

1h los valores fueron de 24.57±0.16, a las 24 horas el valor se mantuvo similar con 

promedio de 24.64±0.2 y a los 7 días hubo un ligero aumento con un valor de 

24.89±0.22. Para el grupo de silicona Elite® HD+ los valores centrales presentaron 

un rango más ajustado entre 24.4 y 24.9 micrones, con valores promedio en primera 

medición a las 0 horas de 24.71±0.08, a la 1h fue de 24.71±0.07, a las 24 horas el 

valor aumentó levemente a 24.74±0.06 y a los 7 días se mantuvo similar con un 

valor de 24.73±0.06. Conclusión: Se concluye que la Elite® HD+ no tuvo 

diferencias significativas en la ED entre los tiempos analizados. Bonasil A+ Regular, 

presentó diferencias significativas. 

PALABRAS CLAVES: Estabilidad dimensional; materiales de impresión; siloxano 

de vinilo.  
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INFORME DE ANTIPLAGIO 

 

 

 

 


