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RESUMEN 

 

La investigación desarrollada en Ica tuvo como objetivo diseñar una alternativa de 

hormigón con adición de polvo de neumático reciclado para alcanzar mejores 

condiciones en sus propiedades físicas y mecánicas, desarrollando una investigación 

aplicada de enfoque cuantitativo y nivel explicativo. Se ensayaron 72 especímenes 

de muestra sometidos a ensayos de laboratorio, encontrando como principales 

resultados que la muestra con 5% de incorporación de polvo de neumático alcanzó 

un promedio de 220.67 kg/cm2 de resistencia a la compresión (f´c), siendo la única 

muestra que llega a la resistencia esperada según diseño de 210 kg/cm2; las otras 

mezclas con 6.5% y 7.5% de adición de polvo de neumáticos produjeron una 

disminución progresiva de la f´c y en el mismo sentido la resistencia a la flexión tuvo 

mejores resultados en la muestra que recibió esa incorporación del 5% llegando a un 

promedio de 192.73 kg/cm2; estos resultados indican que 5% es el porcentaje más 

conveniente para ser considerado como adición al concreto; asimismo, en cuanto a 

la evaluación de costos, el de un hormigón normal es de S/.365.69 y el de un 

hormigón adicionado es de S/.452.17 superándolo en S/.86.48 debido al costo del 

polvo de neumático adicionado. Sin embargo, se llega a la conclusión de contar con 

la alternativa de una mezcla de hormigón con 5% de adición de polvo de neumáticos, 

en aceptables condiciones de resistencia. 
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